












Tabulka hodnot
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Stav povrchu Podlahovina
- oznaòení
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([ Druh

Ò. smèsi
oznaóení
vyrobce

Kód Suchli mokni Pochúznf ro5t
PREFAPOR
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lisované 9414 - 80
Zàv.29. augusta

Partizànské

1 Us
1,081 0,949 Vlrobce:

PREFA BRNO,a.s.

Druh vlrobku:
Podlahovyi ro5t

Bawa, vzor, dezén:
5edé, drsnf povrch

TlouStka:

v rozmèru: 260 x 700
mm

Poznàmka:
Hodnoty platí pouze
pro óisti suchf a òistf
mokni povrch

l.lr.|
0,834 0,875

lehóené

vysekévané

8002
Zàv. 29. augusta

Partizénské

2 Us
1,204 1,039

U.l
0,868 0,836

monolitní

vysekàvanà

9012 - 40
Zàv. 29. augusta

Partizénské

3 l ls
1 , 1 7 2 0,951

Pd
0,803 0,738

lepenà 3000 - 60
Zàv. 29. augusta

Partizénské

4 !s
0,985 0,907

pd
0,859 0,843

patníkové 9203
Zàv.29. augusta

Partizénské

5 Us
1,027 0,899

Ucl
0,850 0,825
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termopl.
elastomer

vstiikovanú

8990
Zàv.29. augusta

Partizànské

6 !s
0,943 0,937

U.l
1,082 1,009

PVC
vstiikovan!

20143 - 10
Zàv. 29. augusta

Partizénské

7 ! s
0,934 0,830

Pcl
0,985 0,915

PVC
patníkov1i

PVC
patníkov!
Svit. a.s.

8 !s
0,876 0,743

Ur{
0,670 0,544

PUR
patníkovf

PUR
patníkov!
Svit. a.s.

o Uc
0,884 0,800

Ud
0,693 0,563
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Krupon
svétli

SPOTAN
podeévovf
Svit, a.s.

1 0 Uc
1,038 1,393

Ud
0,724 0,663

Stiední hodnota pro celf soubor Uc
1,014 0,945 Zkou5ky provedl

Vlizkumn! ústav
Bezpeónosti préce
Praha - AZL ò. 1040

Datum zkouSky:
Listopad 2001

Mèiila:
L. Sedivé

Ud
0,837 0,781

Stiední hodnota pro pryZové materiàly Us
1.094 0,949

l.ld
0,843 0,823

Stiední hodnota pro plasty Us
0,909 0,828

Ur.l
0,858 0,758
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