Navod na osazeni, obsluhu a udrzbu "
obdélnikovych kompozitnich poklopu I

PREFAPLATE A15 — D400 na vstupni Sachty PREFA KOMPOZITY

PREFA KOMPOZITY, a.s. Kulkova 10, 615 00 Brno
www.prefa-kompozity.cz, e-mail: kompozity@prefa.cz, tel.: +421 541 583 296

1. Uéel a poufziti

Poklopy PREFAPLATE sestdavaji z rdmu a vika popt. nékolika vik. Jsou vyrobeny z kompozitniho materialu
na bazi polyesterové pryskyfice a skelného vldkna.

Poklopy pochiizné s nosnosti 250kg/m2 mohou byt vybaveny zamky, panty, Gchyty pro otevieni popf.
pryzovym tésnénim.

Poklopy zatézové (tfida zatizeni A15-D400) jsou standardné vybaveny uzaviracimi Srouby z nerezové
oceli, tésnénim a Uuchytem pro otevieni. Poklopy Ilze osazovat na Sachty zbetonovych
prefabrikat, monolitického betonu, popr. zdéné Sachty. U jinych material( (napf. plastu) musi nosnost
Sachty garantovat vyrobce.

2. Priprava a osazeni

e Zkontrolujte, zda jsou vsechny dily poklopu a rdému v bezvadném stavu a kompletni. Poskozené dily
neosazujte. Zkontrolujte funkénost utahovacich zamkad.

e Pro dopravu, nakladku a vykladku pouZivejte vhodna zdvihadla, kterd béhem manipulace neposkodi
poklop.

e Viko zvedejte a vsazujte pouze vhodnym zvedacim pfipravkem, jinak hrozi nebezpedi Urazu popf.
poskozeni poklopu.

e Dodrzujte dovolené zatizeni pro prislusny poklop i béhem stavenistniho provozu.

e Poklopy osazujte jako kompletni sestavu, tj. poklop osazeny vramu. NeZ pfistoupite k montazi,
zkontrolujte sprdvnost natoceni poklopu vrdmu, jeho osazeni a jeho vili vrdmu. Tu vymezte
pfiloZzenymi distanéniky. Pfi montdzi dbejte na to, aby byl ram celou svou plochou v kontaktu
s povrchem mista uloZeni. Podkladni materiadl (beton, malta, asfalt) musi vypliovat beze zbytku
celou dosedaci plochu ramu — bez dutin pod ramem. Pracny ramu, slouzici k jeho ukotveni, musi byt
dostatecné obetonovany. Ocistéte dosedaci plochy v ramu, zamezte znecisténi zamkd, zvedacich
otvorl. Provedte obetonovani (zaasfaltovani) poklopu s ramem.

e Pokud nebudete poklop s ramem osazovat jako komplet, je nutné ram dostatecné rozepfit (napfr.
hranolky), aby pfi betonazi nedoslo k prohnuti stén rdmu a tim zmenseni svétlosti ramu.

e Zatizeni poklopu je mozné aZz po 72 hodinach, vidy vSak pouze do vySe predepsané nosnosti. Pokud
je potfeba poklop zatéZovat dfive, je nutné pouzit rychle tuhnouci pojivo nebo plastovou maltu
(dbejte pak udajl vyrobce).
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3. Obsluha a udrzba

e Pfiotevirani poklopu povolte utahovaci zamky.

e Viko otevirejte (zavirejte) pouze vhodnym zvedacim klicem. P¥i kazdém vyzvednuti vika z ramu
zkontrolujte stav, Cistotu a uloZeni tésnéni. Pfed uzavienim vika ocistéte dosedaci plochy poklopu a
ramu s tésnénim, zkontrolujte uloZeni vika v ramu. Je-li vie v poradku, zasSroubujte a dotahnéte
utahovaci zamky.

e Vramci udrzby doporucujeme alespon 1x za 6 mésicl poklop otevfit, zkontrolovat a vycistit jej,
pfipadné vyménit tésnéni a znova dotahnout utahovaci zamky.

e Poklopy nesmi byt pojizdény, pokud nejsou dotazeny utahovaci zamky.

Upozornéni

Duasledné dodrzujte pokyny tohoto navodu. Pti nedodrzeni pokynli uvedenych v tomto ndvodu hrozi
nebezpedi Urazu nebo poskozeni vyrobku. Bude-li vyrobek poskozen v dlsledku nedodrzeni pokynu
tohoto navodu, nevztahuje se na takové poskozeni zaruka.

Pro spravnou funkci poklopu a rdmu je nutné maximalné dotdhnout utahovaci zamky poklopu!

Vlozené distancniky k zajisténi dilatace

poklopu v rdmu

- Rozepteni rdmu proti prohnuti stén
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